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Dotaz a odpovéd €. 1 k VZ ,,Dodavky PE trubek 2016“, ev. €. VZ 630423, zvefejnéné ve
Véstniku VZ dne 21.1.2016

Spoleénost XY by se rada zu€astnila vybérového Fizeni s trubkami XXX v oranZové barvé.
Pozadavek TS v bodé D.5.3. ,Béhem vyroby trubek je provadéna kontinudlni kontrola
homogenity stény vhodnymi svételnymi zdroji“ neni definovan zadnymi podminkami,
neni dle Zadné normy a u firem vyrabéjici jen oranzovy plyn neni opodstatnény, proto se
v naSem zavodé XX nepouziva. Trubky jsou certifikovany dle platnych standardu, které
splfiu;ji.

Homogenitu ovéfuji 1x 3 roky akreditovanou zkousku u certifikacniho organu dle pfedpisu

Gasrohrsysteme aus Polyethylen | QUALITATSSTANDARD
PE 80, PE 100 und PE 100-RC
Teil 2: Rohre QS-G392/2

Anforderungen und Prifungen fir die Okiober 2015
Iuerkennung der OVGW-Qualitatsmarks

Polyethylene piping systems
PE 80, PE 100 and PE 100-RC
for the supply of gaseous fuels
Part 2: Pipes

Requirements and tests for the OVGW-Quality Mark

Kontrola se provadi z mikrotomovych fezu pfiéné k ose trubky z tloustky stény trubky :
TlouStka cca. 10 mm - 20 mm

ZvétSeni : 75x -100x

Velikost plochy: min.100 mm?

PoZadavek na spInéni: Zadné nedostatky ( nehomogenity ) s velikosti ® 0,02 mm?.

Dotaz: Je mozné se za téchto podminek ucastnit vybérového fizeni?

Odpovéd: Ano, je mozné se ucastnit vybérového frizeni.

Technicka specifikace na PE trubky, ktera je soucasti ZD VZ na PE trubky nevylu€uje pouziti
oranzovo-zlutych trubek, stejné jako TPG 702 01.

Trubky ovSem musi splfiovat podminky technické specifikace (tedy EN 1555, TPG 702 01,
... )a dale musi byt fadné uvedeny na trh v CR).

Tedy tak, aby to vyhovélo zakonu €. 22/1997Sb. ve znéni NV &. 163/2002 Sb. v platném
znéni, idealné podle §7.

Tj. certifikace narodni AO (ITC ve Zling€) nebo prohlaseni téhoz, Ze predkladany certifikat
XXY (pravidla pro zkou$eni trubek a vysledky zkouSek odpovidaji zkouskam provadénym
v ITC v CR a doklad (certifikat) je tudiz mozné povaZovat za dostateény pro uvedeni zboZi
natrh v CR.

Homogenita: Timto je v TS minéna vizudlni kontrola vnéjSiho vzhledu trubky. Nejde o
kontinualni optometrickou strukturni kontrolu (nap¥. prozafovanim stény trubky).

1) Formalni doklady zadavaci dokumentace

Dotaz: Pokud bude mozné se zuc€astnit dle TS vySe, chtéli bychom si vyjasnit/upfesnit
formalni doklady pro podani nabidky. XY se bude ucastnit s trubkami XXY. Samoziejmé
vSechny kvalitativni doklady budou dolozeny z uvedeného zavodu, je to tak spravné?




Odpovéd: Soucasti nabidky budou muset byt dva Dotazniky, kazdy zpracovany pro jeden
vyrobni zavod a totéz se tyka i dal$ich pfiloh — dokumentace vyrobkd (XY a XXY), manuald
v CJ, inspekénich certifikatll, referenci, zkousek PENT test, SIS DSC...

Zaroven pfilozite jednoduchou smlouvu mezi XY a XXY.
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